
ESI + NST
Materiales de aportación por soldadura

en las fundiciones de acero

ESI + NST le presenta a continuación la gama de electrodos (ESI) e hilos de soldar (NST)
específica paralaunión y recargue de aceros poco aleados, aceros inoxidables y refractarios.

También indicamos la tabla de equivalecias entre las calidades de los aceros fundidos, los

electrodos, los hilos de soldar, el número de material DIN y la normas AWS y I-INE.

Los hilos NST se pueden suministrar en su versiónmaciza o tubular.

Electrodos e Hilos para aceros
inoxidables y refractar¡os

PRODUCTO AWS DIN ASTM VI-TRSIONIlS

CRONISTA-308*

NST-308-L-Si
ER-308L t.4316

CF-3
CF-8
CF-8C

ESTABILIZADO-8R.347

CRONISTA-316

NST-3I6-L-Si
ER-31ó-L 1.4430

CF-3M

CF-8M
ESTABILIZADO-ER-318

CRONISTA-309

NST-309-L-Si
ER-309-L 1.4322 Con 3Yo Molibdeno ER-309Mo

ESI-4842.7

NST-310
ER-3 r0 1.4842 CK-20

ESr-4009-Kb

NST-410
ER-410 1.4016

CA-I5
CA-40
(cAGNM)

Con 0,3 de Carbono ER-420B
Con 4Yo de Ni y Mo ER-4l0NiMo
CA6NM

ESI-29/9-T
NS1:312-L-Si

ER-312 1.4337

ESI-4370-T
NS1:307

ER-307 1.4370

ESI-2209
NST-2209

EF.-2209 1.4462

ESI.385
NST.385

ER-385-16 1.4539

Si observan que el producto que ustedes necesitan no esta en estos listados, no duden en

ponerse en contacto con nosotros, para que entre todos encontremos una solución.



Electrodos e hilos para aceros
poco aleados

NST-SG-2
GS-38
GS-45

WCA-WCB
WCG-LCA
VCB-LCC
LC-1

GSC-25
GS-52
GS-2OMI{5

F-111

F-112
NST-SG.2

GS-60

GS-70
GS-35MN5

F-113

NST:SG-2
F-114

ESI-KV-II

NST-WC-1
wc-1 GS-22Mo4

ESI-KV-V

NS]:WC-6

wc-4 GS25CrMo4
GS 17CrMo55
GS34CrNiMo6
GS34CrMo4

F-155
wc-5
wc-6

ESI-KV-III
NST-WC-9

WC-9 GS- 18CrMo9. 1 0

GS- 1OCrMo9. 10

GS-l0CrSiMoV7
ESI-KV-IX LC-3 GS-28CrNiMo44

GS-24CrMoV55
GS-33CrNiMo7 -44
GS-30CrNiMo4

F-154

ESI-KV.IV
NS}C-5

c-5 GS-12CrMo 19.5

ESI-KV-VI
I.{ST:C-12

c-12

ESI-KV.I
NST:130-S1
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